Reiner Naturbaustoff.

Mindestens 3 Monate gereift

Das ideale Bindemittel
fur Putz und Mauermortel.

Naturlich Kalk.
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Warum Sumptkalk?

B schimmelpiizhemmend

B hohe Hygienewirkung
feuchtigkeitsregulierend
dampfdurchlassig/atmungsaktiv
keine statische Aufladung,
Wande bleiben langer sauber

100% frei von organischen

oder chemischen Zusatzstoffen

far Allergiker empfohlen
geruchsneutral

bindet Schadstoffe

Empfohlen fUr die Baudenkmalpflege
Sumpfkalkprodukte unterstitzen den
Abbau von CO, (Kohlendioxyd) und SO,
(Schwefeldioxid) und tragen so zu einem
gesunden Wohnraumklima bei

Produktart: Der verwendete Sumpfkalk wird aus na-
tiirlichem, schwefelfreiem und feinst gemahlenem Kalk
(CaC03) gewonnen. Das Kalkbrennen erfolgt (iber Gas zu
Stlickkalk (Ca0), der traditionell nass geldscht und min-
destens 3 Monate eingelagert wird.

Anwendungsbereich: Zur Herstellung hochwertiger
Putze fiir Aussen und Innen. Geeignet als Grund- oder
Erstanstich auf frischen Kalk-Putzen, zum Abbinden der
meist sandenden Oberflache. Auch geeignet als Kalkan-
strich fiir Stallungen, Keller und Garagen. Putze oder
Mortel mit Sumpfkalk als Bindemittel, oder auch Anstri-
che aus Sumpfkalk, versteinern durch Aufnahme von
Kohlendioxid aus der Luft. Sie werden daher wasserun-
[6slich und sehr haltbar. Diese so genannte ,,Carbonati-
sierung“ wird durch Feuchtigkeit begiinstigt. Sumpfkalk
untersttitzt den Abbau von CO, (Kohlendioxyd) und SO,
(Schwefeldioxid)und tragt so zu einem gesunden Wohn-
raumklima bei.

Untergrund: Alle mineralischen und saugenden Unter-
griinde. Der Untergrund muss tragféhig, sauber, fest,
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Kalk iitjl mehr als weiss.

ullinger

saugfahig, frei von trenneden Substanzen oder Verunreinigungen sein.
Nicht geeignet ist ein Uberputzen auf dichten filmbildenden Untergriinden
sowie allen nicht saugenden Untergriinden wie z.B. Leim-, Kreide-, Dis-
persions-, Ol-, Silicon und Dispersions-Silicatfarben. Untergriinde vornés-
sen und auch zwischen dem Auftragen der Putzschichten feucht halten.
Optimal ist ein Arbeiten ,al fresco”. Nie bei direkter Sonneneinstrahlung
streichen oder verputzen. Auf feuchten und sehr dichten Untergriinden
kann es manchmal und stellenweise zu einem kalktypischen Glanz
kommen. Diese so genannte Sinterhaut auf der Putzoberfléache vor dem
Anstrich mechanisch, z.B. mit einer Drahtbiirste, oder mit Atzfliissigkeit
entfernen.

Eine Probeflidche sollte auf alle Félle angelegt werden.

Hinweis: Im Hinblick auf die Vielfalt der verschiedenen Untergriinde und
Objektbedingungen, miissen unsere Produkte vom Anwender auf ihre Eig-
nung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck, fach- und handwerks-
gereicht tiberpriift werden.

Anwendung:

Sumpfkalk Mortelherstellung

Mischverhaltnis fiir Putz und Mauermaortel, 1 Teil Sumpfkalk:

3-4 Teile Sand z.B. 0-4,5 mm (unverbindliche Empfehlung). Der Sand
sollte ausreichenden Feinanteil besitzen (ungewaschener Sand ist von
Vorteil). Geeignete hochwertige Sande und Kérnungen sind Bestand-
teil des Dullinger-Produktsortiments uns separat erhaltlich. Fir ho-
here Mortelfestigkeit kann der Mischung 0,5-20% Hydraulefaktoren
wie Trass, Kaolin, Ziegelmehl oder auch Zement beigemengt werden
(siehe ONorm).

Sumpfkalk Grundanstrich

1 Teil Sumpfkalk, je nach Saugfahigkeit des Untergrundes, mit ca. 6
Teilen reinem Wasser griindlich mit einem Riihrgerat aufriihren. Als
Zweitanstrich und als Deckanstrich empfehlen wir Dullinger Malerkalk,
Sanierkalkfarbe, Salzburger Kalkfarbe oder Arctica Kalkfarbe. Spritzer
auf andere Flachen sind gleich mit Wasser zu entfernen. (Verdtzungs-
gefahr)

Verarbeitung:

Sumpfkalk Mauermartel

flir Handputz oder Maschinenputz geeignet. z. B. Grobputz:

0-4 mm Sand ergibt eine Schichtstérke von ca. 1,2 cm (unverbindlicher
Richtwert)

Sumpfkalk Grundanstrich

Mit einer feinen Malerbiirste oder Spritzgerat auftragen und trocknen
lassen. Mit der Malerbiirste sollte der verdiinnte ,
Sumpfkalk kreuzweise aufgetragen und gut aus-
gestrichen werden.

Zur Verfestigung des Putzes oder Mor-
tels genligt es 1-2 mal zu streichen. Erst
durch vollstandige Auftrocknung erreicht
der Anstrich seine volle Deckkraft. Die
Trocknungszeiten sind vom Untergrund,
der Temperatur und der Witterung ab-
hangig und konnen auch mehrere Wo-
chen dauern.

Verarbeitungstemperatur: Sumpfkalk

nicht unter +6°C bzw. (iber 28°C Luft-

und Untergrundtemperatur verarbeiten.

Im AuBenbereich bei gutem Wetter (nicht

bei starkem Wind und Regen bzw. direkter Sonnen-einstrahlung) ver-
arbeiten.

TIPP: Bei Temperaturen iiber 28°C den Untergrund feucht halten und
die Fassade mit nassen Stoffbahnen abhéngen. Bis zur Durchtrocknung
vor Witterungseinfliissen wie z.B. Kélte, Frost, Hitze, direkte Sonnenein-
strahlung, Regen, Wind, Zugluft usw.schiitzen.

Verbrauch: Sumpfkalk Mauermortel: ca. 6 - 8 kg pro m? bei einem 3
Lagen Putz (unverbindlicher Richtwert).

Sumpfkalk Grundanstrich: Bei einmaligem Grundieren ca. 0,15 kg pro
m? (unverbindlicher Richtwert).

Exakte Werte konnen nur am Objekt ermittelt werden.

Werkzeugreinigung: Nach Gebrauch mit reinem Wasser.
Lagerung: Geoffneten Gebinden Wasser beigeben - vor Frost schiitzen.
Verpackung: Nur restentleert entsorgen.

Erhaltlich in: PE-Eimer - PE-Sack - Fass
20 kg PE Eimer - 25 kg PE Sack - 250 kg Fass
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Kalkfarben | Malerkalke | Restaurationskalke | Baukalke

Kompetenz seit 1936

Sumpfkalk
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Allgemeine Hinweise

Die Informationen in unseren technischen
Merkblattern basieren auf dem neuesten
Stand der Technik und unseren personli-
chen, praxisorientierten Erfahrungen. Bei
Erscheinung einer Neuauflage, verlieren die
vorherigen technischen Merkblatter, Tex-
te, Sicherheitsdatenblatter und Produktbe-
schreibungen ihre Gultigkeit.

Unsere Angaben wurden sorgfaltig und ge-
wissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewahr
far Richtigkeit und Vollstandigkeit und ohne
Haftung fur die weiteren Entscheidungen
des Benutzers.

Die Angaben fur sich alleine begrinden kein
Rechtsverhéltnis oder sonstige Neben-
verpflichtungen. Sie befreien den Kunden
grundsatzlich nicht, das Produkt auf seine
Eignung fur den vorgesehenen Verwen-
dungszweck eigenstandig zu prufen. Im
Hinblick auf die Vielfalt der verschiedenen
Untergrinde und Objektbedingungen, mus-
sen unsere Produkte vom Anwender auf
ihre Eignung fUr den vorgesehenen Verwen-
dungszweck, fach- und handwerksgereicht
Uberpruft werden (Probeflachen und/oder

Probeanstriche).

Sumpfkalk ist atzend. Flachen die nicht be-
arbeitet werden, durch entsprechende
MaBnahmen schiutzen.

Spritzer auf nicht zu streichende Stellen
sind sofort mit Wasser zu entfernen.
Wahrend der Verarbeitung unbedingt Hand-
schuhe und Schutzbrille benttzen. Bei Haut-
kontakt mit Wasser abwaschen. Bei Augen-
kontakt sofort grundlich mit Wasser spulen

und Arzt aufsuchen.

Fur Kinder unerreichbar aufoewahren!

Den aktuellen Stand unserer techn. Merk-
blatter finden Sie auf unserer Homepage
bzw. kbnnen diese unter office@kalk.at an-
gefordert werden.

Detalllierte Sicherheitshinweise erhalten Sie
auch aus unseren separaten Sicherheitsda-
tenblattern. Vor der Anwendung sind diese
Sicherheitsdatenblatter durchzulesen.

Die glitigen Verarbeitungsnormen (ONOR-
MEN, SIA-Normen) sowie die anerkann-
ten nationalen Verarbeitungsrichtlinien und
Merkblatter der OAP, des SMGV bzw. der
deutschen Stuckateur-Fachverbéande sind
zu beachten.

Weitere Hinweise finden Sie im jeweiligen Sicherheitsdatenblatt.
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